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Áridos para mezclas bituminosas 

    
Tamaño de las partículas Denominación 0/6 (d/D) 

Granulometría Categoría Ga 90  

Densidad de las partículas Valor declarado 2.60 (Mg/m3) 

Calidad de los finos Categoría MBf10  

     

     

     

     

    

 
Observaciones: 

El porcentaje de material retenido en el tamiz D puede ser igual a 0. La 
distribución de la granulometría es la siguiente: 

 
Porcentaje que pasa (en masa) Tamaño 

Tamiz mm. 6.3 4 2 1 
Cantidad 100-95 100 – 55 98 – 20 80- 2 

 
 

Tajonar, a 26 de diciembre de 2005. 
 
 
 


