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Áridos para hormigón 
Tamaño de las partículas Valor declarado 0/20 (d / D) 

Granulometría* Categoría GA 90  

Forma de las partículas Categoría Fl 20  

Densidad de las partículas Valor declarado 2.65 (Mg/m3) 

Finos Categoría f 11  

Cloruros Valor declarado N. C. (% C) 

Sulfatos solubles en ácido Categoría AS 0.2  

Azufre total Valor declarado 0.08 (% S) 

Componentes que alteran el 
tiempo de fraguado y de 
endurecimiento del hormigón 

Valor declarado N. C. Tiempo de fraguado en 
minutos y resistencia a 
la compresión S% 

Absorción de agua Valor declarado 0.9 (% WA) 

 


