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Aridos para hormigon

Tamafio de las particulas Valor declarado 10/20 (d/ D)
Granulometria* Categoria Gc 85/20
Forma de las particulas Categoria Fl 20
Densidad de las particulas Valor declarado 2.65 (Mg/m®)
Finos Categoria f4
Resistencia a la Categoria LA 30
fragmentacion del arido
grueso
Cloruros Valor declarado N. C. (% C)
Sulfatos solubles en acido Categoria AS o>
Azufre total Valor declarado 0.08 (% S)
Componentes que alteran el  Valor declarado N. C. Emfo% C;erégg;g’c?ae;
tiempo C!e _fraguado y de o la compresion S%
endurecimiento del hormigon
Absorcion de agua Valor declarado 0.9 (% WA)
N. C.= No contiene

(*) Por el tamiz D pasa mas del 99% :
GRANULOMETRIA (PORCENTAJE QUE PASA)
Tamiz 20 mm Tamiz 14 mm Tamiz 6,3 mm Tamiz 2 mm
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